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Ensemble de cellule(s) de stockage
d’énergie comprenant du lithium métallique solide résiduel

h 4
Immersion de 'ensemble dans une composition aqueuse
Etapei)

Optionnellement ajout d’un agent anti-mousse
Etapeli’)

Séparation solide/liquide
Etapeii)

Ringage des solides
Etapeii’)

A

Ajout d’un acide ou précurseur dans la composition aqueuse
Etapeiii)

Récupération d’au moins un sel de lithium
Etapeiv)

FIGURE 1



WO 2025/083108 PCT/EP2024/079298

2/3

Ensemble de cellule(s) de stockage électrique
comprenant du lithium métallique solide résiduel

Découpage de I'ensemble
Etapea)

Broyage de 'ensemble découpé
Etapeb)

Chauffage de I'ensemble broyé
Etape c)

Immersion de I'ensemble dans une composition aqueuse
Etapei)

Optionnellement ajout d’un agent anti-mousse
Etapei’)

Séparation solide/liquide
Etapeii)
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Ringage des solides Purification de la composition aqueuse
Etapeii’) Etaped)

Ajout d’un acide dans la composition aqueuse
Etape iii)

Récupération d’au moins un sel de lithium
Etapeiv)

Lavage des sels de lithium
Etapev)

Séchage des sels de lithium
Etape vi)

FIGURE 2
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Enlevement des connecteurs électriques, et en
particulier des concentrateurs de courant (crimp), de 'ensemble de cellule(s)

Enlevement des débordements de lithium
métallique solide sur chaque bordure

Coupure des connexions électriques entre les
électrodes positives (ou les collecteurs de courant)

Premier procédé A) d’extraction
de lithium d’un ensemblede  _J
cellule(s) de stockage d’énergie
électrique Positionnement de I'ensemble de cellule(s)

avec bordure de I'électrode négative plus bas

10 Chauffage de 'ensemble de cellule(s) a une température de traitement
supérieure ou égale a la température de fusion du lithium métallique solide

Compression de I'ensemble de cellule(s)

15 Deuxieme procédé B) d’extraction de lithium résiduel
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