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Gran-Cem-PP in Wasser Differenz-Bild Gran-Cem-PP in Wasser 7 Tage

Fig. 2
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Druckfestigkeit 28 Tage nach DIN EN 196-1

Druckfestigkeit (MPa)

Referenz Sm-%Granulat - 10m-% Granulat 5 m-% reing Kohle 10 m-% reine Kohle
Fig. 3
Biegezugfestigkeit 28 Tage nach DIN EN 196-1
12
= 10
= 8
g 21— e
0 . ‘
Referenz Sm-%Granulat - 10m-% Granulat 5 m-% reing Kohle 10 m-% reine Kohle

1
«
N



