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(54) Title: PRODUCTION OF POLYCARBONATE WITH PARTICULARLY LITTLE DAMAGE DUE TO OXYGEN

{54) Bezeichnung: HERSTELLUNG VON BESONDERS WENIG DURCH SAUERSTOFF GESCHADIGTEM POLYCARBO-

&= (57) Abstract: The invention relates to a method for the production of polycarbonate by the boundary surface method using appa-

= ratus with a leak rate of < 103 litres He x mbar/s and the polycarbonate obtained.

O (57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung von Polycarbonat nach dem Phasengrenz-
flichenverfahren unter Verwendung von Apparaten deren Leckrate < 10 Liter He x mbar/s betrdgt sowie die damit erhéltlichen

Polycarbonate.



