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FIG. 2

Isometric layer, 19um thick, 0.15 um pore

Interface layer, 7um thick, 0.5 um pore

Asymmetric layer, 111 um thick, 1 to 10 um pore

x-sec
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FIG. 3

x-sec

Isotropic layer, 12 um thick, 0.15 um pore

Interface layer, 39 um thick, 0.5 um pore

Asymmetric layer, 81 um thick, 0.8 to 3 um pore (asymmetry = 5)
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FIG. 4

x-sec

Asymmetric layer, 104 um thick, 1 to 10 um pore

Interface layer, 12 um thick, 0.15 um pore

Isotropic layer, 7 um thick, 0.5 um pore

4/7



FIG. 5

x-sec

Isotropic layer, 10 um thick, 0.3 um pore

Asymmetric layer, 65 um thick, 0.5 to 2 um pore (asymmetry = 4)

Interface layer, 43 um thick, 0.5 um pore
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FIG. 6

x-sec

Isotropic layer, 35 um thick, 0.1 um pore

Interface layer, 35 um thick, 0.25 um pore

Asymmetric  layer, 65 um thick, 0.5 to 2 um pore (asymmetry = 4)
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FIG. 7

0.02 um asymmetric layer, 7 um thick

Interface layer, 10 um thick

Asymmetric  layer, 85 um thick
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